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Libre de bisfenol, Efecto curtiente Sistema curtiente

formaldehido, fuerte y duradero con carbdn 100%
cromo y otros de origen
metales biolégico
pesados.
ZP1 ZP2 ZP3
Contenidode 30 30 91
zeolita, %
Enmascara- X X X
miento
Contenidode 100 100 100

bio-C, %
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Evolucién mediaacumulada de CO2 a lo largo del tiempo hasta la mesetapara
colageno, . , ZP3, Cr-Sulf

Biodegradabilidad segun la norma ISO
20136 - Cuero - Determinacion de la
degradabilidad por microorganismos.




c
2
1
]
©
g
oo
@V
o
2
4]
R

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Time (days)

Producto

% Agente curtiente
% Total de Zeolita
Ts, °C

% biodegradabilidad
relativa

ZP1

10

75

94.1



c
2
1
]
©
g
oo
@V
o
2
4]
R

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Time (days)

Evolucion mediaacumulada de CO2 a lo largo del tiempo hasta la meseta para
colageno, ZP1, ZP2, ZP3, Cr-Sulf

Producto

% Agente curtiente
% Total de Zeolita
Ts, °C

% biodegradabilidad
relativa

ZP1

10

75

94.1



Producto

% Agente curtiente
% Total de Zeolita
Ts, °C

% biodegradabilidad
relativa

VA

10

/5

94.1

VAW

10

78

slele

ZP3

Ly

60

96.3

Cr-Sulf

v

>100

6.0
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Cueros

Cueros A B C
Preparacion Zeolita 10% ZP1 10% ZP1 10% ZP1
Contenido total de Zeolita 3.0% 3.0% 3.0%
Extracto vegetal 20% Tara 20% Mimosa -
Sintano fenolico 10% 10% 30%

F: Curtido con 7% Cr-Sulf + 30% sintano fendlico

D
10% ZP2

3.0%

30%

E
3% ZP3

2.7%

30%

G: Wet blue, recurtido con Cr-Sulf + 5% auxiliar proteico, 5% resina acrilica y 1.5% acido naftalensulfénico.

Denominacién de muestra para pruebas de compostabilidad
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